
ISO 536 g/m² 90 100 115 130 135 150 170 200 250 300 350

ISO 534 μm 70 76 84 95 97 108 122 146 188 235 275

ISO 534 0.78 0.76 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.73 0.75 0.78 0.78

ISO 8254-1 % 71 73 77 78 78 78 78 78 78 75 75

ISO 11475 % 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119

ISO 2470 
(D65) 

% 94.5 94.5 94.5 95 95 95 95 95 95 95 95

ISO 2471 % 91 93.5 95 96 96.5 97 97 min 98 min 98 min 98 min 98 min
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