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Poids de base (g/m2) ISO 536 115 130 150 170 200 250 300 350 

 Epaisseur (cm3/g) ISO 534 0.88  0.90  0.90  0.96  0.96  0.99  1.03  1.03  

 Luminosité D65 (%) ISO 2470-2 102  102  102  102  102  102  102  102  

 CIE Blancheur (%) ISO 11475 128  128  128  128  128  128  128  128  

 Opacité (%) ISO 2471 94.0 95.5 97.0 97.5 98.5 99.5 99.8 99.9 

 Humidité  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  

 Brillant Lehmann (%) ISO 8254-1 55.0  55.0  55.0  55.0  55.0  55.0  55.0  55 .0 

 Lissé PPS 10 (µm) ISO 8791-4 2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  


